
AL 
COMPLEJO BARIO CALCIO CA 

ANHIDRO
CA

COMPLEJO BENTONA LITIO LI12-OH LITIO
COMPLEJO POLIUERA

ALUMINIO 
COMPLEJO X I I C I I I I C I

BARIO I X I C I I I I I I

CALCIO I I X C I C C M C I

CALCIO 
ANHIDRO C C C X M C C C C I

CALCIO
COMPLEJO I I I M X I I I C C

BENTONA I I C C I X I I I I

LITIO I I C C I I X C C I

LI12-OH I I M C I I C X C I

LITIO 
COMPLEJO C I C C C I C C X I

POLIUERA I I I I C I I I I X

Tabla de Compatibilidades de Grasas Lubricantes en Función de sus Espesantes

C

M

I

COMPATIBLE

MEDIANAMENTE COMPATIBLE

INCOMPATIBLE

TABLA DE COMPATIBILIDADES


